DATOVY LIST
T-kus

min. pocet
Cislo polozky H A B skrutiek pre ¢y
spojenie
KLT 60X200_S KLT 60X200_F 60 200 1400 24 LX)
KLT 60X300_S KLT 60X300_F 60 300 1500 24 LX)
KLT 60X400_S KLT 60X400_F 60 400 1600 24 LX)
KLT 60X500_S KLT 60X500_F 60 500 1700 24 1}
KLT 60X600_S KLT 60X600_F 60 600 1800 24 L)
KLT 85X200_S KLT 85X200_F 85 200 1400 36
KLT 85X300_S KLT 85X300_F 85 300 1500 36
KLT 85X400_S KLT 85X400_F 85 400 1600 36
KLT 85X500_S KLT 85X500_F 85 500 1700 36
KLT 85X600_S KLT 85X600_F 85 600 1800 36
KLT 110X200_S KLT 110X200_F 110 200 1400 48
KLT 110X300_S KLT 110X300_F 110 300 1500 48

KLT 110X400_S
KLT 110X500_S
KLT 110X600_S

KLT 110X400_F 110 400 1600 48
KLT 110X500_F 110 500 1700 48
KLT 110X600_F 110 600 1800 48

D DD > >

popis vyrobku:

hrubka plechu bocnice:

hrubka plechu priec¢ky:

konfigurace:

predajné mnozstvo:

certifikace:

klasifikace H:

skladovanie:

T-kus je ureny na odbocenie trasy vedenej kablovymi lavkami v
jednej Sirke.

Spojenie T-kusu s lavkou sa vykonava pomocou spojok S ..X200 a
skrutiek NSM 6X10. S ohfadom na ochranu kablov je umiestnenie
skrutky hlavou vnutri kablového zl'abu.

K trase v povrchovej Uprave F sa pouzije skrutka s povrchovou
Upravou GMT.

1,5 mm
1,2 mm

S - pozinkovana ocel, vrstva zinku 15 - 27 um

F - Ziarovo zinkovana ocel ponorom podla CSN EN I1SO 1461
priecka — priemerna vrstva zinku 45 um (min. 35 pm)
boénica — priemerna vrstva zinku 55 ym (min. 45 pm)

a1ks
CSN EN 61537:02

CSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikacia je zavisla na konkrétnom prevedeni kablovej trasy,
detailne uvedenej v katalogu Systémy so zachovanim funkénosti
pri poziari.

M vyrobky schvalené pre normové konstrukcie

M vyrobky schvalené pre nenormové konstrukcie

CSN EN 60721-3-1
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